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ナノインデンターによる吸着力試験

〈荷重変位曲線〉

圧子を試料から引き剥がすのに必要な力を吸着力として評価

試料材質 シリコーンゴム

圧子
ダイヤモンド球状圧子

（先端曲率半径R=50μm）

0.02mN
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①試料へ圧子を押し込み ⇒ ②除荷 ⇒ ③圧子の引き上げ ⇒ ④試料から圧子が剥離

②除荷

吸着力


